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         RELAZIONE TECNICA  PREVENTIVA  

 

Verifica delle cause  che determinano la deformazione del riflesso  della vetrata 

isolante composta da: Stratificato  66.XXXXXXXXXXX  intercapedine 20 mm Argon 

Stratificato XXXXXXX  ,posta in opera presso la costruenda  XXXXXXXXXX  di 

XXXXX ,nuovo insediamento delle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .   
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Premessa 

Il sottoscritto Cerminara Salvatore inscritto al ruolo numero 1560  dei periti e degli esperti 

della Camera di Commercio di Roma alle categorie 19 Vetro e 16 Infissi  ed  inoltre 

iscritto allôalbo dei  CTU del Tribunale di Roma per la merceologia 19 Vetri  , incaricato 

dal  dott.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

 

 redige  

 

la presente relazione tecnica, sulle questioni postegli, per chiarire le motivazioni delle 

deformazioni nella riflessione della vetrata isolante composta da: Stratificato XXXXXXX  

66.XXXXXXXXXX  intercapedine 20 mm Argon Stratificato XXXXXX  ,posta in opera 

presso costruendaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

 

 

Descrizione dei luoghi e dei fatti 

Il giorno 2 marzo 2011,si è provveduto ad effettuare un sopralluogo nellôimmobile ove 

presente la vetrata  oggetto della relazione tecnica. 

 

Presenti,oltre al sottoscritto,i signori: 

 

xxxxxxxxxxxxx , in rappresentanza della xxxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxxx,in rappresentanza della xxxxxxxxxx. 

 

xxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxx in rappresentanza della xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Lôimmobile ove è stato effettuato il sopralluogo è la costruenda  xxxxxxxxxxxx di 

xxxxxxxxxx,nuovo insediamento delle xxxxxxxxxxxxxxx. (vedi allegato 1 e 2) 

 

La vetrata isolante osservata è composta da : 

Lastra esterna:STRATIFICATO 66.2xxx(6 + 6 con 2 pvb acustico) con coating xxxxxxx 

xxxxxx con il trattamento posto in faccia 2 (rivolto verso lôinterno della vetrata isolante e 

dellôambiente) 

(vedi allegato 3 certificato CE) 

INTERCAPEDINE DA 20  MM sigillata con silicone strutturale e riempita con gas Argon 

(vedi allegato 4 nodo bordo perimetrale della vetrata isolante strutturale) 

Lastra interna:STRATIFICATO CHIARO 10_6.2 A (10+6 con 2 pvb acustico) (forinito 

dalla xxxxxxx)  
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Allegato1 

 

 

Vedi originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Allegato 2 
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Allegato 3 

 

Vedi originale 

 

 

 

 

Allegato 4 

 

Vedi originale 

 

Alôosservazione le sopraindicate vetrate isolanti, presentano, nella riflessione delle immagini 

regolari, deformazioni delle forme rettilinee. 

(vedi allegato 5) 

 

 

Allegato 5 
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Lôispezione ¯ stata effettuata ad una temperatura di 4°C alle ore 10,30 del mattino nella città 

di Torino, xxxxxxxxxxxx ad  altezza su livello del mare 239 metri. 

Lôattenta osservazione delle lastre deformate, porta alla conclusione  che la superficie della 

lastra esterna sia concava, ovvero curva verso lôinterno del vetrocamera. 

Questa circostanza è confermata anche dalla presenza di una freccia dôinflessione, verificata 

sui vetri istallati a Torino, tramite misurazione dello scostamento del filo sulla superficie 

della lastra di vetro. 

Su  un volume  di dimensioni: L = 2678 mm x H = 698 mm., lo scostamento rilevato di 1,5 

mm, rientra ampiamente nelle tolleranze normative.  

 

Vedi allegato 6 

 

 

Allegato 6 

 

Spiegazione del fenomeno. 
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Varie sono le motivazioni perché una vetrata isolante con coating, riflette le immagini in 

modo distorto, accentuando questo fenomeno quanto più lineari sono le forme che 

rispecchia. 

 

a)Le deformazioni delle singole lastre componenti la vetrata, esempio con le lastre temperate 

e le impronte da rullo con  le deformazioni localizzate o dovute alla freccia dôinflessione. 

 

b)Il sistema di assemblaggio della vetrata isolante,lôassemblaggio in orizzontale pu¸,in caso 

di dimensioni importanti, far flettere la lastra in modo curvo verso lôinterno della vetrata 

isolante. 

 

 

c)Il montaggio della vetrata isolante stessa, che se installata senza i dovuti accorgimenti 

previsti dalle norme,tasselli,caricamento della lastra ecc o pressori esterni per fissare le 

vetrate che possono mettere in tensione la superficie della vetrata, con conseguente 

distorsione della riflessione. 

 

d)La pressione allôinterno dellôintercapedine della vetrata isolante: 

1-Per variazione esterna della pressione,differenza di altitudine tra luogo di produzione e 

luogo dôinstallazione.  

2-Per espansione o contrazione del volume di aria o gas,contenuto nella vetrata isolante 

dovuto a variazioni di temperatura.  

 

e)Spinta del vento 

 

f)Gli spessori dei vetri che compongono la vetrata isolante.Eô buona norma che lo spessore 

della lastra esterna sia maggiore rispetto a quella interna per permettere,in caso di aumento di 

volume della miscela interna,alla lastra interna di espandersi e salvaguardare la rigidità della 

lastra esterna.    

 

Analisi della situazione 

   

Nello stabilimento della xxxxxxxxxxxxxxx, altezza media su livello del mare 320 metri,sono 

state effettuate molteplici visure delle lastre del vetrocamera oggetto della relazione. 

In queste osservazioni si è potuto constatare quanto segue: 

La deformazione,verificata il giorno 1°marzo 2011 in xxxxxxxx,alla temperatura di 5°C, 

avviene esclusivamente nella lastra assemblata in vetrata isolante allôepoca della 

produzione,settembre 2010, alle temperature di quel periodo di 25/30°C . 
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vedi allegato 7 

 

Allegato 7 Vetrata isolante assemblata e sigillata allôepoca di produzione. 

Nelle lastre non sigillate o nella lastra singola di stratificato 

66.2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,tali deformazioni non sono presenti. 

Vedi allegato 8 e 9. 
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Allegato 8 Lastra vetrata isolante non sigillata  

 

Allegato 9 Lastra monolitica di 66.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

 



 

9 

 

Considerazioni finali 

A fronte delle considerazioni sopra esposte possiamo affermare che:  

la deformazione delle lastre è dovuta alla contrazione della miscela di gas contenuta 

nellôintercapedine,causata dalla differente temperatura tra il momento 

dellôassemblaggio,effettuato in settembre per cui presumibilmente a  25/30°C e la 

temperatura al momento dellôosservazione di 4°C. 

 

Tale situazione ha comportato la diminuzione di volume per raffreddamento del gas 

allôinterno dellôintercapedine, causando una freccia dôinflessione  concava del vetro 

accentuata sulla lastra esterna perché più sottile di quella interna. 

 vedi allegato 10. 

 

Allegato 10 

 

 

Suddetto  fenomeno non è da considerarsi difetto della vetrata isolante ma bensì una 

caratteristica,tale particolarità è prevista e definita inevitabile anche nella norma europea di 

riferimento delle vetrate isolanti la EN 1279-1, di cui riportiamo in originale ed in traduzione 

ciò che prevede nelle deformazioni dovute alle variazioni di temperatura.Allegato 11 
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    Allegato 11 

Traduzione del punto C.2. 

 


